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Inledning

P4 uppdrag av Berit Andersson, Visterbottens museum, har Geoarkeologiskt Laboratorium
(GAL) granskat material for att bedéma huruvida det dr rester frén néigot led i jirnframstall-
ningen. Materialet kommer frin RAA 665, Norsjo sn, Visterbottens ldn dir en jérnframstill-
ningsplats registrerades vid inventeringar genomftrda inom projekiet Skog och Historia under
&r 2000 och omfattar fyra blistugnar, fem slaggvarp och en fillsten. Kol frin slagg har date-
rats till 1470 ¢ Kr.

Metod

Materialet har undersokts okulirt och under stereolupp. Négra av stycken sigades itu for att
de skulle kunna studeras i snitt.

Resultat

Det till GAL inskickade materialet utgdrs av atta fragment med en total vikt om ca 461 gram.
Alla stycken 4r av liknande karaktir och #r timligen latta samt oregelbundna i formen. De dr
grd eller grardda, omagnetiska och bestr av mestadels smilt och delvis runnet material som
alltsd har utsatts for relativt hoga temperaturer. I styckena finns dven ett stort inslag av sandigt
material som fist vid det smilta materialet samt grusigt eller stenigt material som #r inblandat
i den smilta massan. Flera kolavtryck, samtliga relativt stora, finns i styckena. Det storsta
observerade dr Atminstone ¢a 5 cm langt och ca 2,5 cm brett.

Det dr tveksamt om det smiilta materialet innehaller slagg enligt definitionen restprodukt frin
jirnhantering. Majligen utgdrs det enbart av smilt kiselrikt material. I de stycken som har
delats har ingen slagg enligt denna definition observerats, De sagade fragmenien innehéller
endast kiselrikt material som dr mer eller mindre smiilt. Styckena skulle kunna vara smilta
rester av ugns- eller #ssjeviggar vilket ir vanligt férekommande material vid jirnhantering.
Vad som talar mot det #r den rikliga forekomsten av stora kolavtryck som inte borde forvén-
tas i viiggdelar. Med tanke pé att en jirnframstillningsplats med fyra bldstugnar och fem
slaggvarp har registrerats i omridet #r frigan om detta material dr representativt for omrédet.
Styckena #r dock inte av den typ man vanligtvis forvintar sig frin jirnframstillning i en
blistugn, det vill siga slagg som &r betydligt tyngre och rikare pa jirn &n det studerade mate-
rialet.



